
    Zustandsgrenzen (Konsistenzgrenzen) i.A.a. DIN 18122
       Teil 1: Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze zzgl. Wassergehalt

Anlage 3.1

Bauvorhaben :

Auftragsnummer : B21-205 Bearbeiter : Schillig

Entnahmedatum : 22.06.2021 Entnahmetiefe :

Entnahmeort : RKS 1 Ansprache :

0,182

0,359

0,187

0,172

1,026

Lößderivat TL

Wassergehalt w/wÜ :

Ingenieurbüro für Baugrund JACOBI GmbH

1,2-2,5 m

Anbau an Sporthalle Löwenpark - Friedrich-Ebert-Straße - 

Erfurt

Baugrunduntersuchungen - Erdstofflabor - Gründungsberatung

Versickerung - Altlasten - Beweissicherung

Ihr Partner für Baugrund. Seit 1990 für Sie da!

99094 Erfurt - Straße des Friedens 4 - Tel.: (0361) 22 54 54 8 - Fax: (0361) 22 55 16 9

E-Mail: info@baugrundjacobi.de - Web: www.baugrundjacobi.de

Überkornanteil ü :

Bodengruppe nach DIN 18196: TL-TM

Ausrollgrenze wP :

Fließgrenze wL :

Plastizitätszahl IP :

Konsistenzzahl IC :
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-0,2500,250,50,7511,251,5
Konsistenzzahl Ic

breiigweichsteifhalbfestfest flüssig


