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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den o.g. Prüfgegenstand. Ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums darf der Bericht nicht 
auszugsweise vervielfältigt werden. Die USH GmbH übernimmt für die Richtigkeit des Prüfergebnisses keine Haftung, wenn die Probe vom Kunden 
bereitgestellt wurde. Werden nicht stabilisierte Proben angeliefert, ist mit Minderbefunden zu rechnen, u.a. bei Analyse auf leichtflüchtige Verbindungen. 
 
Notifizierte Untersuchungsstelle im abfallrechtlich geregelten Umweltbereich - LAU Sachsen-Anhalt AST 264  
Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. 
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Nr. Parameter Verfahren Einheit Messwert  Zuordnungswert  
EBV 2021, Anl. 1 Tab. 1 

 RC-1 RC-2 RC-3 

1 Eluatherstellung DIN 19529:2015-12*       

 Parameter 
im Feststoff 

    
   

2 Trockenmasse DIN EN 14346:2007-03* Ma.-%  99,0     

3 PAK16 DIN ISO 18287:2006-05* mg / kg TS 2,3  10 15 20 

 Parameter 
im Eluat 

       

    

4 pH-Wert DIN EN ISO 10523:2012-04* - 8,3  6 - 13 

5 Temperatur pH-Wert DIN 38404-4:1976-12* °C 21,8     

6 El. Leitfähigkeit DIN EN 27888:1993-11* µS / cm 1.300  2.500 3.200 10.000 

7 Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07* mg / l 490  600 1.000 3.500 

8 PAK15 DIN 38407-F39:2011-09 µg / l 0,57  4,0 8,0 25 

9 Chrom, ges. DIN EN ISO 11885:2009-09* µg / l 84  150 440 900 

10 Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09* µg / l 7,5  110 250 500 

11 Vanadium DIN EN ISO 11885:2009-09* µg / l <20  120 700 1.350 

 Bewertung#   RC-1     

* Verfahren akkreditiert 
# Liegen keine Vorgaben durch Regelwerke oder Kundenanforderungen zu Entscheidungsregeln vor, werden bei Aussagen zur  
  Konformität keine Messunsicherheiten berücksichtigt. 
 
Bewertung#: 
Das Material erfüllt die Kriterien der Materialklasse RC-1 der EBV 2021.  
 
 
 
Laborleiterin 
Dr. Edelmann 
 

Auftraggeber : Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft mbH 
Prüfgegenstand      : Beton 
Probeneingang       : 28.04.2025 
Prüfzeitraum  : 28.04. – 08.05.2025 
Probenahme durch : USH 
Probenahmestelle   : Aschersleben, Armstrongstraße 33-39 
Verpackung : PE-Gefäß   ☒  Braunglas   ☐        Anderes:   ☐ 

  Probe stabilisiert:  ☒  Ja     ☐  Nein 

Labornummer        : 25257404MP – Mischprobe aus 25257404, 25257804, 25258204, 
  25258304, 25258504, 25258804, 25258904,  
  25259004, 25259404 - AA2, AA5, AA7, AA8, AA11, 
  AA14-AA16, AA20 
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